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ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOW BUDOWLANYCH
LABORATORIUM MATERIALOW BUDOWLANYCH

RAPORT Z BADAN NR LZM00-00817/16/Z00NM

Klient:

Adres klienta:

PCC PRODEX Sp z o.0.

ul. Artemidy 24
01-497 Warszawa

Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badan:

nazwa, opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia/pobrania obiektu badan
Nr protokotu przyjecia/pobrania obiektu
badan:

Procedura przyjecia/pobrania obiektu
badan,

Inne informacje dotyczace obiektu badan:

Otwartokomdrkowa natryskowa pianka poliuretanowa
Ecoprodur SO 310 w wariancie 1-bez dodatkéw i wariancie 2 — z
dodatkiem Cu i Ag

07.03.2016 r.
LMO00-00817/16/Z00NM
PZZLB 18

Do stosowania jako wewnetrzna izolacja termiczna dachéw,
poddaszy, zadaszen, stropow, $cian w konstrukcjach drewnianych,
murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych obiektow
mieszkalnych, przemystowych, uzytecznos$ci publicznej, hangaréw,
lokali medialnych

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczegcia badan:

Data zakonczenia badan:

10.03.2016 r.

07.04.2016 r.

1. Metoda badania
Odpornos¢ na grzyby plesniowe wg CUAP/ETA nr 12.01/21:-:2007, aneks B
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2. Materialy do badan
Zleceniodawca dostarczyt do badan probki pianki poliuretanowej Ecoprodur SO 310 o wymiarach 50 mm x
30 mm x 20 mm:
- bez dadatkéw, oznaczonym jako wariant 1, w ilosci 20 szt.,
- z dadatkiem Cu i Ag, oznaczonym jako wariant 2, w ilosci 20 szt.

3. Wyniki badan
Badanie odpornosci otwartokomoérkowej natryskowej pianki poliuretanowej Ecoprodur SO0 310 na grzyby
plesniowe wykonano wg CUAP/ETA nr 12.01/21: 2007 aneks B “Common Understanding of Assessment
procedure for European Technical Approval according to Article 9.2 of the Construction Products Directive.
Soft foam insulation”, a ocene wzrostu grzybéw wg normy PN-EN ISO 846: 2002 ( zgodnie z ww. CUAP).
Probki badawcze umieszczono w eksykatorze napetnionym wodg i inkubowano w cieplarce w temperaturze
23°C przez 4 tygodnie.
Oceniano wzrost plesni na prébkach wedtug skali oceny:
0 - brak widocznego wzrostu pod mikroskopem,
1 —wzrost niewidoczny nieuzbrojonym okiem lecz wyraznie widoczny pod mikroskopem,
2 - wzrost dostrzegalny nieuzbrojonym okiem, pokrywajacy do 25% powierzchni badane;,
3 - wzrost dostrzegalny nieuzbrojonym okiem, pokrywajacy do 50% powierzchni badane;j ,
4 — znaczny wzrost, pokrywajacy wiecej niz 50% powierzchni badane;j,
5 — intensywny wzrost, pokrywajacy catg powierzchnie badana.

Wyniki badan przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ocena wzrostu grzybni

Rodzaj T Ocena intensywnoéci
orobek probki wzrostq grzybni na
prébkach
1 0
2 0
3 0
4 0
Probki badawcze g 8
wariant 1-bez 7 0
dodatkow
8 0
9 0
10
Srednia 0
1 0
2 0
3 0
4 0
Probki badawcze, 5 0
wariant 2 -z 6 0
dodatkiem Cu i Ag 7 0
8 0
9 0
10 0
Srednia 0
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Na zadnej z prébek obu wariantoéw nie stwierdzono wzrostu grzybni - intensywnos¢ wzrostu 0.
KONIEC

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport

inz. Alicja Abram mgr inz. Anna Wiejak

Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie i Nazwisko

Podpis

Warszawa, dnia 14.04.2016 r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobow budowlanych.

Kierownik Laboratorium
Materiatéw Budowlanych

dr inz. Ewa Sudot

Mnde!

Podpis



